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Laboratuvar Adi . TKI Kurumu Ege Linyitleri Isletmesi Miiessesesi Miidiirliigii

OLCUM VE /VEYA ANALIZ iLE iLGIiLI:

Parametre Metot Adi Standart Ad1

Numune Alma ve
Hazirlama

Toplam Nem o Tagkomiirii-Toplam Rutubet Tayini-Metot C ¢ TS 690 ISO 589(C)

o Komiir ve Kokun Kisa Analizi igin Standart « ASTM D 3172
Metot

o Komiirde ve Kok Analiz Numunesinde Nem

Nem i¢in Standart Test Metodu j/ASTM D 3173

. o Komiirde ve Kok Analiz Numunesinde Kiil
Kil icin Standart Test Metodu oM D374

e Komiirde ve Kok Analiz Numunesinde Ugucu
Madde icin Standart Test Metodu

o Komiir ve Kok Analiz Numunesinde Yiiksek

Kiikdirt Sicaklikta Tiip Firminda Yakma Metodu ile ¢ ASTM D 4239
Kiikiirt icin Standart Test Metodu

¢ Kati Mineral Yakitlar- Bombali Kalorimetre
Metodu ile Ust Isil Deger Tayini ve Alt Isil « [SO 1928
Degerin Hesaplanmasi

o Komiir ve Kokun Ust Is1l Degeri igin Standart
Test Metodu

Nem, Kiil, Ugucu o Komiir ve Kokun Makro-TGA ile Kisa

Madde, Sabit Analizleri i¢in Standart Test Metodu ¢ ASTM D 7582

Karbon @

¢ Komiirden Numune Alma ve Hazirlama ¢ TS 2390-T1

Sabit Karbon @

Ucgucu Madde ¢ ASTM D 3175

Ust ve Alt Isil
Deger

Ust Isil Deger ¢ ASTM D 5865

e Komiir Laboratuvar Numunesindeki Karbon,
Hidrojen ve Azotun Enstriimental Tayiniigin | ¢« ASTM D 5373
Standart Test Metodu

Karbon Hidrojen
Azot

Prof. Dr. Cumali KINACI
Bakan a.
Genel Miidiir

1 13/01/2005 tarihli ve 25699 sayili R.G.’de yayimlanan “Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolii Yénetmeligi”




